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ЭРБИЙ
Окись  эрбия  Карл  Мозандер  выде​лил из иттриевой земли в 1843 г.
Впоследствии эта розовая окись стала источником, из которого «по​черпнули» еще два новых редкозе​мельных элемента — иттербий и ту​лий.
Кроме розовой окраски большин​ства соединений, в том числе окиси Ег2O3, эрбий почти ничем не отли​чается от прочих лантаноидов иттриевой группы. Пожа​луй, лишь несколько большие прочность и твердость вы​деляют этот элемент среди других лантаноидов. Предел прочности эрбия на сжатие —78 кг/мм2.
Вместе с лютецием и тулием эрбий принадлежит к чи​слу самых тяжелых лантаноидов — его плотность боль​ше 9 кг/см3.
Основная область применения эрбия сегодня — это изготовление сортового окрашенного стекла. Кроме того, стекла, в составе которых есть эрбий, отлично поглощают инфракрасные лучи.

В числе потенциальных областей применения элемента № 68— атомная энергетика (регулирующие стержни), светотехника (активатор фосфоров), производство фер​ритов и магнитных сплавов, лазеры. Здесь уже используют окись эрбия с примесью тулия.
В 1977 г. появились сообщения о том, что соединение состава ErRh4B4 при температуре 8,6K переходит в сверхпроводящее состояние, а при 0,9K теряет это свойство. Любопытно, конечно, но рассчитывать на практическое применение борида редчайших эрбия и родия вряд ли приходится.
Не нашли практического применения и радиоактивные изотопы эрбия, хотя известно их много — 17. Это не счи​тая шести стабильных, из которых самый распространен​ный — эрбий-166, доля которого в природной смеси изо​топов этого элемента — чуть больше одной трети.
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