Сурьма, Sb. 
Атомн.   вес   Sb=121,75.  Уд.  вес   (вода=1)=6,67.  Темп.   плавл.=630,5°. Темп. кип. 1 440°. Открыта Василием  Валентином в XV веке. Латин​ское название stibium.
§ 100. Сурьма — как металлоид, еще менее энергичный, элемент, чем мышьяк.
В природе встречается как в свободном виде, так и в виде соединений с кислородом — Sb2O3 и серой — Sb2S3 (сурьмяный блеск) и почти всегда сопровождает мышьяк.
В чистом виде сурьма, как и мышьяк, может быть получена накаливанием окиси сурьмы Sb2O3 с углем, причем сурьма вы​плавляется:
2Sb2O3+ЗС=ЗСO2+2Sb2.
По физическим свойствам сурьма очень близко подходит к металлам: обладает металлическим блеском, кристаллична, хрупка, легко измельчается в порошок. Плавится при 630,5°, а при 1 330° кипит. Удельный вес ее=6,67. Сурьма известна в несколь​ких аллотропических видоизменениях (черная и желтая сурьма).
По химическим свойствам сурьма, как сказано, является менее энергичной, чем мышьяк. Правда, с кислородом, хлором и бромом она, взятая в порошке, реагирует еще очень энергично. Высшие кислородные окислы, а также газообразное соединение сурьмы с водородом, заставляют причислить ее к металлоидам, хотя соединения ее с галоидами, с серой и низшие кислород​ные окислы характеризуют сурьму как металл. Отсюда сурьму правильнее следует назвать металло-металлоидом.
Сурьма реагирует с кислотами: азотная кислота окисляет ее в сурьмяную кислоту (H3SbO4).
В технике сурьма применяется в сплавах с другими метал​лами: сплавам она сообщает блеск, твердость и хрупкость. Сплав из свинца (60%), сурьмы (25%) и олова (15%) служит для от​ливки шрифта и называется типографским металлом.
Соединения сурьмы, принятые внутрь организма, вызывают раздражение стенок желудка и рвоту.
*Русское название «сурьма» происходит от турецкого слова surme (натирание, сурьма). В косметике издавна применялась для чернения бровей. Латинское название stibium от греческого названия трехсернистой сурьмы — (((((.
