Кремний, Si.
Атомн.    вес   Si = 28,06.   Уд.   вес   (вода=)=2,35.   Темп.   плавл.   1458°. Латинское название silicium, от silix — твердый камень.
§ 110. Как углерод есть главная составная часть раститель​ных и животных веществ, так кремний является составной частью большинства землистых и в особенности горных образований земной коры, например гранитных пород. Кремний нахо​дится в природе только в виде соединений, например с кислородом, образуя кварц, горный хрусталь, опал, кремень и обыкновенный песок, а в особенности он распространен в виде так называемых
силикатов.  На долю кремния приходится около 1/4 части всей
земной коры.
В чистом виде кремний получается при накаливании смеси мелкоистертого песка (SiO2) с порошком металлического магния
SiO2+2Mg=2MgO+Si.   
Полученную массу обрабатывают соляной кислотой, которая растворяет магнезию MgO, а кремний остается в виде бурого аморфного порошка.
Кроме аморфного кремния известен еще кристалличе​ский: если аморфный кремний растворить в расплавленном цинке и затем охлажденную массу обработать соляной кислотой, то получится кристаллический кремний в виде серостальных, сильно блестящих кристаллов, удельного веса 2,35. Аморфный крем​ний при сильном накаливании горит в воздухе, образуя кремне​вый ангидрид (SiO2), кристаллический же в этих условиях не горит.
Кремний при обыкновенной температуре соединяется только с фтором, а при повышенной температуре он соеди​няется и с хлором, и с бромом, и с азотом, и с некоторыми металлами, например SiFe — одна из составных частей чугуна и стали; существует соединение и с углеродом (см. далее «карбо​рунд»). Из кислот на него действует только смесь плавиковой с азотной. В крепких растворах едкого кали или натра кремний растворяется с выделением водорода:
Si+2КОН +Н2O= K2SiO3+2Н2.
Аморфный кремний вообще отличается большей энергией, чем кристаллический.
В технике кремний применяется для приготовления сплавов с металлами (например ферросилиция), а также для получения водорода при действии на него слабых растворов едких щелочей.

*Силикатами называются соли кремневой кислоты.

*Кремний может быть получен также нагреванием смеси алюминия, серы и кремнезема (алюминотермия, см. при металлах).

*Рентгеноскопические исследования показали, что различные виды крем​ния отличаются друг от друга только степенью дисперсности, а следовательно существует только одна модификация кремния,
